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LIITE 1:  
MAALAUS- JA VÄRITYSOHJEET, VANHAT RAKENNUKSET 

1 YLEISTÄ 
Nämä ohjeet koskevat sr2-merkinnällä kaavassa merkittyjä puujulkisivuisia 
rakennuksia. Myös korttelin 81 olemassa olevien rakennusten korjaus- ja 
muutostöissä suositellaan noudatettavaksi näitä ohjeita. Värityssuunnitelma on 
hyväksytettävä Iisalmen rakennusvalvonnassa. 

Nämä ohjeet perustuvat Museoviraston julkaisuun Rautatierakennusten 
korjausohjeet 6; Väritysohjeet.  
Julkaisussa on värikuvia, joista selviävät yksityiskohtaiset väritysohjeet ja värimallit. 
Tässä ohjeessa annetut värinumerot ovat Tikkurilan Monicolor Nova– 
värijärjestelmän numeroita, joista löytyy vastaavuudet Tikkurila Symphony-
värijärjestelmästä. Tarkemmat värimallit saa maalikaupoista tai Tikkurilalta. 

Varsinaisia maalausohjeita löytyy Museoviraston korjauskorteista mm.  
Yleiskortti (KK 1),  
Keittomaali (KK 12),  
Öljymaali (KK 13),  
Ulkolaudoituksen korjaus (KK 3),  
ikkunoiden korjaus (KK 8),  
Ovien korjaus (KK 9),  
Peltikaton korjaus (KK5) ja  
Peltikaton maalaus (KK 7). 

Rautatierakennusten väritykselle ominaiset piirteet ovat syntyneet eri aikakausien muoti-
ilmiöiden ja teknisten mahdollisuuksien mukaisesti.  Rakennusten julkisivujen väritys perustui 

1860-luvulta 1950-luvulle saakka pääosin seuraaviin maaväreihin: keltamullat, vihertävät ja 
ruskehtavat maavärit, punamulta. Nämä maavärit tunnetaan myös terroina ja umbrina, joiden 
kuumennetut tai poltetut versiot ovat sävyiltään edellisiä ruskeampia tai punaisempia.  
Lähde: Museoviraston rautatierakennusten korjausohjeet 6 Väritysohjeet  
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2 MAALILAADUT 
Alueen rakennukset tulee maalata maaleilla, joiden käyttäytymisestä on useiden 
vuosikymmeninen kokemus. Sopivia maaleja ovat perinteiset öljymaalit tai 
keittomaalit. Alkydiöljymaalia, lateksimaaleja ja muita muoviaineita sisältäviä 
maaleja tai maaleja, joiden käyttäytymisestä ei ole pitkäaikaista kokemusta, ei 
saa käyttää julkisivujen eikä peltikattojen maalaukseen. 

Mikäli rakennus on vuorattu höylätyllä laudalla (asuinrakennukset), maalina 
tulee käyttää pellavaöljymaalia. Pellavaöljymaalin ainesosiin kannattaa 
maalattaessa kiinnittää huomiota. Muoviaineita sisältävät maalit kestävät kyllä hyvin 
säätä, mutta ovat liian kovia. Kova maalikerros repeilee vanhetessaan levyinä pois ja 
on myös vaikea uusia. Tiiviin maalipinnan taakse voi myös kertyä kosteutta, joka 
valuu maalipintaa pitkin ja voi kastella alla olevan laudoituksen. 

Mikäli rakennus on vuorattu karkealla laudalla (talousrakennukset), tulee 
käyttää keittomaalia. Keittomaalin voi helposti valmistaa itse, jolloin voi olla varma 
maalin sisältämistä ainesosista. Valmista maalia voidaan säilyttää 1–2 viikkoa. Kaupan 
valmiit ”keittomaalit” sisältävät sen sijaan ainesosia, jotka takaavat, että maali säilyy 
vuosia, eikä nämä maalit vastaa siten perinteistä keittomaalia. 

Kaikki ikkunoiden karmit ja puitteet sekä julkisivujen vuorilaudat ja 
koristelistat maalataan pellavaöljymaalilla. 

Peltikatot on maalattava pellavaöljystä valmistetulla grafiittimaalilla tai 
muulla pellavaöljyä sisältävällä maalilla. Myös peltikattojen maalauksessa tulisi 
välttää muoviaineita sisältäviä maaleja. 

Uudelleenmaalauksessa on tärkeää selvittää sen maaliaineen tyyppi, jonka päälle 
uusintamaalaus tehdään. Tarvittaessa alla oleva maali poistetaan. Muoviaineita 
sisältävät maalit on poistettava ennen uusintamaalausta öljymaalilla. 
Maalinpoistossa ei saa käyttää hiekkapuhallusta. Perinteisiä maaleja ja niiden 
valmistusaineita sekä maalaustarvikkeita myy esim. UULA COLOR Oy. 
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Vieressä oleva kuva rakennuksen julkisivun 
osista ja niiden profiilista on 1890-luvun 
rakennuksesta, mutta nimitykset ovat 
samoja muinakin aikakausina. Vain 
detaljien muodot vaihtelevat. 

Useimmissa rautatierakennuksissa, 
varsinkin asemissa ja asuintaloissa, oli 
alkuperäisessä muodossaan runsaasti 
koristeellisia yksityiskohtia. Suurin osa 
niistä on kadonnut, ja tänä päivänä on 
onnellinen se, jonka talossa ne vielä ovat 
jäljellä. Väritysvaihtoehtoja valitessa on 
syytä ottaa huomioon myös yksityiskohtien 
säilyneisyys: alkuperäisväritykseen ei ole 
syytä palata, elleivät yksityiskohdat ole 
paikallaan. 

Maalaa seinään ensin mallipinta, jossa 
kaikki julkisivun värisävyt (seinät, listat, 
ikkuna jne.) ovat oikeilla paikoillaan. Vasta 
mallialueen avulla näet, ovatko sävyt ja 
niiden keskinäiset suhteet paikallaan. 
Hyväksytä suunnitelma paikkakuntasi 
rakennusvalvojalla.  

 

Lähde: Museoviraston rautatierakennusten 
korjausohjeet 6 Väritysohjeet 
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3 VÄRITYSOHJEET VUOSINA 1890–1900 
RAKENNETTUIHIN ASUINRAKENNUKSIIN 
Nämä väritysohjeet koskevat korttelin 81 pohjoisempana olevaan vuonna 1901 
rakennettua asuinrakennusta. 

Vuosisadan vaihteessa uudeksi valtatyyliksi nousi kotimaisista puurakentamisen lähtökohdista 
syntynyt jugend. Rakennusten väritys oli alkuvuosina voimakkaampaa, mutta pelkistyi 
vähitellen ja muuttui vaaleammaksi. Tämän ajan arkkitehtuurissa korostavat osat saattoivat 
olla vaaleampia tai tummempia kuin seinäpinta – suunnittelijasta ja kohteesta riippuen. 

Aikaisempien kattomateriaalien rinnalle tuli galvanoitu pelti. Sinkitty pelti maalattiin 
öljymaalilla mustaksi, tumman harmaaksi, tumman punaiseksi tai kauden loppupuolella 
vihreäksi. 
Lähde: Museoviraston rautatierakennusten korjausohjeet 6 Väritysohjeet 

 

 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 

Seinäpinnat J068 N085 N112 J117 

Vuorilaudat, koristelistat 
(sävy sävyyn seinäväriä 
voimakkaampia värejä tai sopivia 
eri maavärien rinnastuksia samalla 
periaatteella) 

N068 H112 N114 M124 

Ikkunapuitteet, karmit F068 N106 L118 J155 
Ovet L106 N114 L118 K154 

Tuulilaudat, konsolit Seurasivat 
koristelistojen 
väritystä 

Seurasivat 
koristelistojen 
väritystä 

Seurasivat 
koristelistojen 
väritystä 

Seurasivat 
koristelistojen 
väritystä 

Räystään alapuolet Yleensä 
seinäsävy 

Yleensä 
seinäsävy 

Yleensä 
seinäsävy 

Yleensä seinäsävy 

Korosteväri 
(koristeuurrokset ja viisteet) 

  M128 Y164 

Katto Musta, 
tumman 
harmaa tai 
tumman 
punainen 

Musta, 
tumman 
harmaa tai 
tumman 
punainen 

Musta, 
tumman 
harmaa tai 
tumman 
punainen 

Musta, 
tumman 
harmaa tai 
tumman 
punainen 
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